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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aborda de manera exhaustiva la problemática de suelos 

cohesivos en la Av. Universitaria, Sector Paturpampa, Huancavelica, proponiendo una solución 

innovadora mediante la aplicación de cenizas de ichu y estiércol molido de cuy como agentes 

estabilizadores. Enmarcada en un enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño experimental, 

se llevaron a cabo pruebas de laboratorio en el año 2023 para evaluar cambios significativos en 

la estabilización de suelos cohesivos mediante la adición de aditivos como cenizas de ichu y 

estiércol molido de cuy en concentraciones del 5%, 10% y 15%. El proceso metodológico 

incluyó la cuidadosa selección de muestras de suelo de la zona de Paturpampa, Distrito y 

Provincia de Huancavelica, sometidas a pre-pruebas y post-pruebas.  

La investigación analiza el efecto de las cenizas de ichu y estiércol molido de cuy (en 

proporciones del 5%, 10% y 15%) en la estabilidad volumétrica de suelos cohesivos. Los 

resultados muestran que las cenizas de ichu al 15% logran la mayor mejora, reduciendo el índice 

de plasticidad a 2.36, según el estándar del MTC para suelos de baja plasticidad (IP < 7). Para 

la máxima densidad seca se alcanzó los valores más altos con el 5% de adición de la 

combinación de cenizas de ichu y estiércol de cuy, obteniendo un promedio de 1.70 g/cm3 con 

un contenido óptimo de humedad de 22.31 %. En términos de CBR al 95%, se destacan los 

valores más altos obtenidos con la adición del 10% de cenizas de estiércol de cuy alcanzando 

un promedio de 22.57%, evidenciando una mejora significativa en la capacidad de soporte 

respecto al suelo natural. Estos resultados, respaldados por un enfoque científico sólido, 

proporcionan fundamentos valiosos para la implementación efectiva de estas prácticas de 

estabilización en suelos cohesivos, contribuyendo así al avance de la ingeniería civil y a un 

desarrollo sostenible de las infraestructuras viales. 

Palabras Clave: Estabilización, cenizas, cuy, ichu, estiércol, CBR. 
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ABSTRACT 

This research work comprehensively addresses the problem of cohesive soils in Av. 

Universitaria, Paturpampa Sector, Huancavelica, proposing an innovative solution through the 

application of ichu ashes and ground guinea pig manure as stabilizing agents. Framed in a 

quantitative approach, explanatory level and experimental design, laboratory tests were carried 

out in 2023 to evaluate significant changes in the stabilization of cohesive soils through the 

addition of additives such as ichu ashes and ground guinea pig manure in concentrations of  

5%, 10% and 15%. The methodological process included the careful selection of soil samples 

from the Paturpampa area, District and Province of Huancavelica, subjected to pre-tests and 

post-tests.  

The research analyzes the effect of ichu ashes and ground guinea pig manure (in proportions of 

5%, 10% and 15%) on the volumetric stability of cohesive soils. The results show that 15% 

ichu ashes achieve the greatest improvement, reducing the plasticity index to 2.36, according 

to the MTC standard for low plasticity soils (IP < 7). For the maximum dry density, the highest 

values were reached with the 5% addition of the combination of ichu ashes and guinea pig 

manure, obtaining an average of 1.70 g/cm3 with an optimal moisture content of 22.31%. In 

terms of CBR at 95%, the highest values obtained with the addition of 10% of guinea pig 

manure ashes stand out, reaching an average of 22.57%, evidencing a significant improvement 

in the support capacity with respect to natural soil. These results, supported by a sound scientific 

approach, provide valuable foundations for the effective implementation of these stabilization 

practices in cohesive soils, thus contributing to the advancement of civil engineering and to a 

sustainable development of road infrastructures. 

Keywords: Stabilization, ash, guinea pig, ichu, manure, CBR. 
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